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PRUFUNGSZEUGNIS

CT-17-03-14-11
Produkt: Olsiegel
Firma: LEINOS Naturfarben
Rudolf Diesel StraRe 4
21614 Buxtehude
Deutschland
Auftrag: Bestimmung des Migrationsverhaltens von Schwermetallen nach DIN EN
ISO 71-3 (2013:07)
Priifmethodik: Extraktion mit saurem Wasser
Chemische Analyse: MP-AES, AAS-GTA
Priifbericht: 2514083 vom 11. Marz 2014
Priifergebnis: Das getestete Produkt ,Olsiegel“ hilt die Anforderungen an die

Konzentrationen eluierbarer Schwermetalle Aluminium (Al), Antimon
(Sb), Arsen (As), Barium (Ba), Bor (B), Cadmium (Cd), Kobalt (Co),
Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Quecksilber (Hg), Mangan (Mn), Nickel (Ni),
Blei (Pb), Selen (Se), Zinn (Sn), Strontium (Sr) und Zink (Zn)
entsprechend DIN EN 71-3 (2013:07) vollsténdig ein. Die gemessenen
Konzentrationen liegen deutlich unterhalb der in DIN EN ISO 71-3 fiir
Klasse lll vereinbarten Grenzwerte.

Dresden, 17. Marz 2014
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MpoaykT: Nak macnsaHbIV rMAHUEBbLIN

MpoussoauTtens: LEINOS Naturfarben Deutschland

3akas: TecTupoBaHue No MeToauke

OTtuyeT 06 OnpegeneHuve KoHUeHTpauumn Tskenbix meTannos no DIN EN
MUCNbITaHUAX: ISO 71-3 (2013:07)

SKCTpaKuus KUCon BoAon
Xumndyeckun aHanuaartop: MP-AES, AAS-GTA

Harta Ttecra: 2514083 ot 11 mapTa 2014

PesynbTar Tecra: NcnbiTyembln coctas «Jlak MacnsiHbIv rMstHUEBbLINY
COOTBETCTBYET TPeBOBaHNAM K KOHLIEHTPaLMAM TSXKENbIX
meTannos: antomMuHns (Al), cypbmbl (Sb), mbiwbsaka (As), 6apus
(Ba), 6opa (B), kagmusa (Cd), kobanbTta (Co), xpoma (Cr), meamn
(Cu), ptytn (Hg), mapraHua (Mn), Hukensa (Ni), ceuHua (Pb),
ceneHa (Se), onosa (Sn), cTpoHUMsA (Sr) n umnHKa (Zn) no EN 71-
3 (2013: 07). A'amepeHHble KOHUEeHTpauum 3HaunTenbHO HxKe
npegenbHbIX 3HaYeHun, npegycmoTpeHHbix B DIN EN ISO 71-3
ans knacca lll.

Ope3neH, 17 mapta 2014
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