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Entwicklungs- und Priiflabor

Holztechnologie GmbH

Zellescher Weg 24 - D-01217 Dresden

www.eph-dresden.de

Durch die Deutsches Akkreditierungssystem Priifwesen GmbH
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium
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Produkte:

Hersteller:

Auftrag:

Priifmethodik:

Priifbericht:

Priifergebnis:
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Musterflichen (Beschichtungsaufbau):

- Tragermaterial Holzart Kastanie

- Leinos Naturharz-Hartél 240

- Leinos FuRboden- und Mébel Naturwachs 310

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
21614 Buxtehude

Bestimmung ausgewahlter Oberflacheneigenschaften

Prafung nach DIN 68861, T1, T2, T4, T7

215091/1 vom 24.03.1997

Die Musterflachen der Beschichtung erreichten entsprechend der Widerstands-
fahigkeiten folgende Ergebnisse:

Prifgrundlage Art der Prifung Ergebnis
Beansp.-gruppe
DIN 68861, T 1 |Verhalten bei chemischer Bean- 1C
spruchung
DIN 68869, T 2 |Verhalten bei Abriebbeanspruchung 2D
DIN 68861, T 7 | Verhalten bei Kratzbeanspruchung 4E
DIN 68861, T 7 | Verhalten bei trockener Hitze I E
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Leiter des Priiflaboratoriums

Dresden, 14.04.1997

BN

verantwortlicher Bearbeiter




